INSTRUKCJA TECHNICZNA MUREXIN

Technika klejenia parkietu i wykfadzin WWW.Lrexin.com

Szybkoschngaca 5,

samorozptywna el

cementowa
masa wyrownawcza
LINEA 830 SL

> szybkoschngca i szybkowigzaca

> zakres grubosci 5 - 30 mm

> parametry wytrzymatosciowe C30-F9-B2
> nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

Opis produktu

Szybkoschngca, samorozptywna, nie zawierajgca kazeiny, modyfikowana polimerami cementowa masa
wyréwnawecza i wygtadzajgca. Do przygotowania podktadéw cementowych i betonowych przed
montazem posadzek z elastycznych wyktadzin podtogowych PVC, wyktadzin linoleum i kauczukowych,
wyktadzin i ptytek dywanowych, ptytek ceramicznych i kamienia, desek warstwowych i drewna litego.
Produkt nie zawiera szkodliwych dodatkdow, dlatego moze by¢ stosowany w obiektach uzytecznosci
publicznej jak przedszkola, szkoty, szpitale i obiekty stuzby zdrowia. Produkt nadaje sie do stosowania
na podktady z wodnym ogrzewaniem podtogowym oraz na obcigzenie fotelami biurowymi na kétkach.

Forma dostawy:

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta
PS 25 kg 48 szt.

Przechowywanie:
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu, na drewnianej palecie, w oryginalnych opakowaniach.
Termin przechowywania 12 miesiecy.

Obrébka

Zalecane narzedzia:

Wolnoobrotowe mieszadto elektryczne, rakla, paca stalowa, szpachla, kielnia, duze wiadro do mas, mate
wiaderko pomiarowe do odmierzania wody, watek kolczasty. Narzedzia czysci¢ wodg przed
stwardnieniem masy.

Mieszanie:

Do czystego pojemnika z doktadnie odmierzong zimng wodg nalezy powoli wsypywaé mase Linea 830 SL
i mieszac przez ok. 3-4 minuty mieszadtem wolnoobrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej
grudek masy. Odczekaé ok. 1-2 minuty i ponownie krétko wymieszaé.
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Proporcje mieszania:
5,60 | / 25 kg worek masy Linea 830 SL (0,22 I/kg) przy grubosci powyzej 10 mm
6,25 | / 25 kg worek masy Linea 830 SL (0,25 I/kg) przy grubosci do 10 mm

Obroébka:

Ptynng mase nalezy wylewac na starannie przygotowane i wypoziomowane podtoze najlepiej jedng
warstwg nieprzekraczajgcg 30 mm grubosci. Mase rozprowadzi¢ rownomiernie uzywajac rakli lub pacy.
Nastepnie mase odpowietrzy¢ watkiem kolczastym.

W przypadku koniecznosci natozenia kolejnej warstwy, uktadac jg po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej. Przy dtuzszej przerwie powierzchnie nalezy przeszlifowac, odkurzy¢ i ponownie zagruntowac
np. gruntem Murexin D1 lub D7. W przypadku warstw o grubosci powyzej 7 mm do masy mozna tez
dodac¢ do 25% (wagowo) piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,4-0,8 mm (Uwaga: nie zwiekszac ilosci wody,
pogarsza to rozptyw masy). Na duzych powierzchniach masa Linea 830 SL moze by¢ uktadana za pomocg
odpowiedniej pompy slimakowej. Minimalna grubos¢ warstwy pod parkiety: 7 mm. W przypadku
wylewania na grubos¢ powyzej 7 mm stosowac dylatacje obwodowe z pianki.

Pielegnacja:

Swiezo natozong mase nalezy chronié przed nastonecznieniem, gwattownym wysychaniem oraz
przeciggami. Nalezy uwzglednic, ze czas wysychania przy uktadaniu w grubszych warstwach i/lub
na podtozach niechtonnych moze ulec wydtuzeniu.

Dane techniczne

Obcigzenie ruchem pieszym

baza chemiczna

Wytrzymatos$é na nacisk

Kolor

spetnia wymagania normy
Wytrzymatos$é na rozcigganie przy
zginaniu

Najwieksze ziarno

Zuzycie

Proporcje mieszania

wartos¢ pH

Grubos¢ warstwy
Czas schniecia
Temperatura obrébki
Czas obrébki

Podtoze

po ok. 3 - 4 godz.

masa na bazie cementu modyfikowana polimerami
C =30 N/mm? (C35)

szary

EN 13813

F > 9 N/mm? (F10)

Dmax: 1 mm

1,5 kg/m? na mm grubosci

ok. 5,6 | na worek 25 kg (=0,22 I/kg) > 10 mm grubosci;
ok. 6,25 | na worek 25 kg (=0,25 I/kg) < 10 mm grubosci
11-13,5 (+20°C)

5-30mm

48 godz. (grubos¢ 10 mm)

od +5°C do +30°C

20 - 30 min.

Odpowiednie podtoza:

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, odpowiednimi normami

i wytycznymi budowlanymi. Podtoze musi by¢ suche (podktady cementowe max 2% CM, w przypadku
ogrzewania podtogowego max 1,8% CM, podktady anhydrytowe max 0,5%CM, z ogrzewaniem
podtogowym max. 0,3%CM - w przypadku podktadéw anhydrytowych konieczne gruntowanie

zywicg np. EP 170, KEMAPOX), mocne, stabilne, odpowiednio wytrzymate, bez spekan, czyste, dobrze

PL-61430, Szybkoschnaca samorozptywna cementowa masa wyréwnawcza LINEA 830 SL, obowiazuje od: 10.12.2021, Korb Barbara, Strona 2

Murexin Polska Sp. z 0.0. 30-742 Krakéw, ul. Bazarowa 1
Tel.: +48/12 265 01 10
EMail: logistyka@murexin.pl, www.murexin.pl



INSTRUKCJA TECHNICZNA M“REX|N|

Technika klejenia parkietu i wykfadzin WWW.murexin.com

wyszlifowane, oczyszczone i odkurzone. Zaleca sie, aby wytrzymatosé na odrywanie podtoza byta powyzej
1,0 N/mm? (metoda Pull-off), a wytrzymatos¢ na Sciskanie byta wieksza niz 20 N/mm? (odpowiada to
betonowi klasy C20/25). Warstwy podtoza ograniczajgce jego chtonnosé¢ i przyczepnosé, np. twarde
powtoki, mleczko cementowe, mleczko anhydrytowe, stare warstwy klejéw lub mas wyréwnaweczych, itp.
nalezy doktadnie usuna¢ poprzez szlifowanie, szczotkowanie, frezowanie lub srutowanie.

Wszystkie rysy i pekniecia w podtozu nalezy poszerzyé, poprzecznie do rysy wykonaé naciecia

co ok. 20+30 cm na % grubosci podkfadu, doktadnie odkurzyé i umiescié¢ tam klamry HOCO, a nastepnie
catosé wypetnié zywicg 2K Sl 60, zywicg epoksydowg 2K EP 170 lub KEMAPOX i obficie zasypaé piaskiem
kwarcowym 0,4+0,8 mm (min. 2,5 kg/m?2). Ubytki w podtozu uzupetni¢ uzywajgc masy szpachlowej RS 90 F
w grubosci do 50 mm. Stabe podtoza, o niskiej wytrzymatosci nalezy odpowiednio wzmocnié poprzez
gruntowanie w systemie Murexin.

Dylatacje konstrukcyjne nalezy przeniesé przez wszystkie warstwy podtogi. Wokot scian i stupdw nalezy
wykonacé dylatacje obwodowe (przyklei¢ obwodowa tasme dylatacyjng). W wiekszych i dtuzszych
pomieszczeniach oraz w przewezeniach pomieszczen (w progach drzwi) nalezy wykonaé na powierzchni
dylatacje posrednie. Zalecane pola dylatacyjne to ok. 36 m?.

Gruntowanie:

Podtoza chtonne:

Podtoza chtonne nalezy wyszlifowaé, odkurzy¢ i zagruntowaé odpowiednim preparatem gruntujgcym:
Murexin D1 (w razie potrzeby rozcienczy¢ grunt wodg w proporcji od 1:3 do 1:1)

Grunt gtebokopenetrujgcy Murexin D7 (bez rozcienczania)

Uniwersalny grunt sczepny Murexin DX 9 (w odpowiednim rozciericzeniu)

Grunt gtebokopenetrujgcy LF 15 w koncentracie (w odpowiednim rozcienczeniu)

Kemagrund A lub Kemacryl rozcienczone z wodg w proporcjach 1:1 - 1:2

Przy bardzo chtonnym podtozu gruntowanie nalezy powtdrzyé.

Podtoza niechtonne:

Podtoza niechtonne (np. lastriko, ptytki ceramiczne) nalezy odttusci¢, wyszlifowac, odkurzyé i zagruntowac
preparatem gruntujgcym:

Uniwersalny grunt sczepny Murexin DX 9 (bez rozciericzania)

Murexin Super grunt D4 Rapid

Podfoza anhydrytowe:

Na podtoza anhydrytowe zalecamy stosowanie mas na bazie anhydrytowej Murexin np. CA 20, CA 60.
W razie koniecznosci stosowania na podtozu anhydrytowym nalezy je doktadnie wyszczotkowaé, sfrezowaé
lub wyszlifowac tarczg $cierng i zagruntowac gruntem odcinajgcym (podfoze anhydrytowe musi by¢
suche):

- na bazie zywicy epoksydowej Murexin 2K EP 170 lub KEMAPOX GRUND oraz zasypac piaskiem
kwarcowym 0,4-0,8 mm w ilosci ok. 2,5 kg/m?

- na bazie zywicy poliuretanowej Murexin PU 5 Express, Swiezg warstwe gruntu zasypac¢ doktadnie
piaskiem kwarcowym 0,4-0,8mm w ilosci ok. 2,5 kg/m?

Uwaga! Moze wystgpi¢ konieczno$¢ dwukrotnego natozenia zywicy ze wzgledu na wiekszg chtonnos¢
podtoza - nalezy przeprowadzi¢ préby.

Stare podtoza:

Podtoza z resztkami twardych klejéw nalezy szczotkowaé lub frezowaé, odkurzy¢ i zagruntowac zywica
epoksydowg Murexin 2K EP 170 lub KEMAPOX GRUND oraz zasypa¢ piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
w ilosci ok. 2,5 kg/m? lub alternatywnie gruntem Murexin DX 9 (bez rozciericzania).
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Wskazéwki na temat produktu i obréobki

Wskazowki dotyczgce produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscia, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienié.

- Produkt przed stosowaniem powinien by¢ przechowywany w temperaturze, w ktérej bedzie uzywany.

- Aby zachowa¢ wtasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- W przypadku produktéw mieszanych z woda lub rozciericzanych nalezy doktadnie przestrzegac informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktéw barwionych, prawidtowos$é koloru nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem!

- Jednolitos¢ koloru mozna zagwarantowac tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.

- Na kolor produktu istotny wptyw majg warunki otoczenia podczas stosowania.

- Moga wystepowac interakcje sktadnikdéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktéry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

Wskazéwki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej + 15 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo + 25 °C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzgledne;j.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temperatury wydtuzajg, a niska wilgotnosé i/lub wyzsze temperatury skracajg wysychania, wigzania, utwardzanie
produktu.

- Zapewnic¢ wystarczajgca wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

- Chronic sasiadujace elementy!

- Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zosta¢ naprawione!

Wskazowki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.
- Przestrzegac kart technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastgpi¢ hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziata¢ podczas naktadania i wigzania produktu.

Podane dane sg wartosciami srednimi, ktére zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych surowcéow
deklarowane wartosci pojedynczej partii moga sie nieznacznie réznié, nie wptywajac na przydatnos¢ produktu.

Wskazdéwki bezpieczenstwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest ofertg

W rozumieniu prawa czy tez gwarancja wynikajacg z zamdéwienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowac ryzyko popetnienia btedow
wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam doktadnie opisane wszystkie dotychczasowe

i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcéw sg oczywiste. W przypadku niejasnosci badz watpliwosci, jak rowniez
ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikéw mogacych mieé¢ wptyw na prawidtowos$é aplikacji produktu bgdz technologii wykonania systemu,
Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ probe na miejscu budowy, zabezpieczajgc w odpowiedni sposdb jej wyniki oraz skontaktowac sie

z dziatem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z 0.0. Niezaleznie od powyzszych zalecert Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty
technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosé.
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