
 

 

 

KARTA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ 
 

 Żywice 
gruntujące 

Żywice powłokowe Lakiery zamykajace 

 G
ru

n
tu

ją
ce

 i 
ko

n
st

ru
kc

yj
n

e 
E
p
o
x
y 

G
H

 2
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E
p
o
x
y
 E

P
 7

0
 B

M
 

 
 

 
 

 
 

E
p
o
x
y
 E

P
 9

0
 

C
ie

n
ko

p
o

w
ło

ko
w

e 
e

p
o

ks
yd

o
w

e
 

E
p
o
x
y 

EP
 2

 

P
o

w
ło

ki
 e

p
o

ks
yd

o
w

e 
E
p
o
x
y
 E

P
 3

 
E
p
o
x
y
 A

S
D

 1
3

0
 

P
o

w
ło

ki
 p

o
liu

re
ta

n
o

w
e 

P
o
ly

u
re

th
an

b
e
sc

h
ic

h
tu

n
g
 

P
U

 3
0

0
 

B
ar

w
n

e
 la

ki
e

ry
 e

p
o

ks
yd

o
w

e 
E
p
o
x
y 

V
e
rs

ie
ge

lu
n
g 

Fä
rb

ig
 E

P
 

20
 

W
o

d
n

e
 d

ys
p

e
rs

je
 e

p
o

ks
yd

o
w

e
 

A
q
u
a 

Se
al

in
g 

A
S 

15
00

 
A

q
u
a 

T
o
p
co

at
 E

P
 1

50
 T

C 

 
P
o
liu

re
ta

n
o
w

y 
la

k
ie

r 
P

U
 4

0
 t

ra
n
sp

a
re

n
t 

/ 
C

o
lo

r 

 
E
p
o
x
y
 T

o
p
c
o

at
 E

P
 1

0
0

 T
C

 
E
p
o
x
y 

C
le

ar
 C

o
at

 C
C

 2
00

 

P
ig

m
en

to
w

an
y 

la
ki

er
 z

am
yk

a
ją

cy
 

d
o

 p
o

s.
 z

as
yp

o
w

yc
h

 

E
p
o
x
y
 K

V
 2

0
0

  k
o

lo
r 

 

A
lk

o
h

o
le

 

Metanol 1 godz. 12 godz. 24 godz. 24 godz. 24 godz. 24 godz. 1 godz. 24 godz. 12 godz. 

Etanol 24 godz. 12 godz. 24 godz. 3 dni 24 godz. 24 godz. 24 godz. 24 godz. 12 godz. 

Alkohol Isopropylowy 1 miesiąc 1 tydzień 1 tydzień 1 tydzień 3 dni 24 godz. 1 tydzień 1 tydzień 1 tydzień 

Glikol Etylenowy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 tygodnie 1 tydzień ✓ ✓ 

n-Butanol ✓ 1 tydzień 1 tydzień 24 godz. 3 dni 3 dni 3 dni 1 tydzień 1 tydzień 

Glikol butylowy 1 tydzień 24 godz. 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 24 godz. 3 dni 24 godz. 
 

Aceton 1 godz. 1 godz. 24 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz 1 godz. 1 godz. 1 godz. 

Keton metylowo-etylowy  1 godz ✗ 24 godz. ✗ ✗ ✗ 1 godz. 1 godz. ✗ 

Octan etylu 1 godz. 1 godz. 24 godz. ✗ 24 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. 

Keton metylowo-
izobutylowy 

1 godz. 24 godz. 24 godz 24 godz. 1 godz. 1 godz. ✗ 1 godz. 24 godz. 

Octan n-butylu 3 dni 24 godz. 3 dni 1 godz. 3 dni 3 dni ✗ ✓ 24 godz. 
 

n-Hexan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 tydzień 1 tydzień ✓ ✓ 

Toluol 24 godz. 24 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz 24 godz 1 godz. 24 godz. 24 godz. 

Test-Benzin 140/200 ✓ ✓ ✓ 24 godz. ✗ ✓ 1 tydzień ✓ ✓ 

Shellsol A ✓ ✓ ✓ 1 godz. 3 dni ✓ 1 godz ✓ ✓ 
 

Olej silnikowy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień ✓ ✓ 

Olej napędowy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień ✓ ✓ 

Płyn hamulcowy ✓ 1 tydzień 3 miesiące 3 dni 1 tydzień 3 dni 3 dni 2 miesiące 1 tydzień 

Olej słonecznikowy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień ✓ ✓ 

Benzyna Super ✓ 3 dni 3 dni 1 godz. 24 godz. 24 godz. 1 tydzień 6 tygodni 3 dni 
 

Kwas mrówkowy 10% 24 godz. 1 godz. 1 godz. 3 dni 1 godz. 1 godz. ✗ 1 godz. 1 godz. 

Kwas octowy 10% ✓ 1 tydzień 1 tydzień 1 tydzień 3 dni 1 tydzień 3 dni 1 tydzień 1 tydzień 

Kwas octowy 50% 1 godz. ✗ 1 godz. 24 godz. ✗ ✗ 24 godz. ✗ ✗ 

Kwas cytrynowy 10% ✓ 1 tydzień 1 tydzień ✓ 1 miesiąc 1 miesiąc 1 tydzień 1 miesiac 1 tydzień 

Kwas mlekowy 10% ✓ 1 tydzień 1 miesiąc ✓ 1 tydzień 1 miesiąc ✗ 1 miesiąc 1 tydzień 
 

Kwas solny 10% ✓ 3 miesiąc ✓ ✓ 1 tydzień 3 dni 24 godz. 1 tydzień 3 miesiąc 

Kwas solny 30% 1 tydzień 1 tydzień ✓ 1 tydzień 24 godz. 24 godz. 24 godz. 3 dni 1 tydzień 

Kwas siarkowy 10% 1 tydzień 3 miesiąc ✓ ✓ 1 tydzień 3 dni 24 godz. 1 tydzień 3 miesiąc 

Kwas siarkowy 38% 3 dni 1 tydzień ✓ 1 tydzień 3 dni 24 godz. ✗ 3 dni 1 tydzień 

Kwas siarkowy 98% 1 godz. ✗ 1 godz. ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Kwas azotowy 10% 1 tydzień 1 miesiac ✓ 1 tydzień 1 tydzień 3 dni 1 godz. ✓ 1 miesiąc 

Kwas azotowy 50% 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. ✗ ✗ ✗ 24 godz. 1 godz. 
 

Wodorotlenek sodu 10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień ✓ ✓ 

Wodorotlenek sodu 50% ✓ 1 miesiąc ✓ 1 tydzień 1 tydzień 3 dni 1 tydzień 1 tydzień 1 miesiąc 

Amoniak 10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień ✓ ✓ 

Podchloryn sodu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 godz ✓ ✓ 

Nadtlenek wodoru 3% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień 1 godz. ✓ ✓ 

Nadtlenek wodoru 30% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 tydzień 1 godz. ✓ ✓ 
 

Metoda badania:  Badania odporności chemicznej przeprowadzono poprzez zanurzenie próbek w odpowiednich 

cieczach testowych w temperaturze pokojowej. W przypadku powłok, odporność oceniano poprzez analizę 

zmierzonej twardości Shore'a lub poprzez określenie zmiany ciężaru. W przypadku lakierów zamykających, 

odporność chemiczną określano wizualnie. 

✓ Pełna odporność 

✗ Nieodporne 
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